De samenstelling van het glazuur schildermedium
Het schilder medium, voor het aanbrengen van de glazuren op de scherf wordt samengesteld vanuit de klei toepassing in de landbouw en de klei toepassing in de keramiek.
De bodemsoort klei in de landbouw wordt vruchtbaar gehouden door kalkbemesting. 
Zonder de kalk slempt de kleigrond dicht.
Klei heeft microscopisch gezien een plaatjes opbouw. Plaatjes die over schuiven maken de klei plastisch met een open structuur. 
De plaatjes worden uit elkaar geduwd door kathionen;  Na+, Ca2+, K+ en Mg2+ hetgeen ook de voedingstoffen voor plantengroei  vormen. 
Dicht geslempte kleigrond maakt de grondsoort onvruchtbaar.
Ook in de keramiek houden deze kationen de kleiplaatjes van elkaar verwijderd
Van een stugge klei maak je een plastische klei door er kationen aan toe te voegen b.v . mbv Soda, NaCo3 en/of waterglas, CaCo3, om de plaatjes weer een open structuur te geven en daardoor plastisch te maken. Dankzij de Isomorfe substitutie.
Het schildermedium bestaat uit bentoniet (een fijnste kleisoort) samen met de ester peptapon 9, als lijm.
De bentoniet bevat de kathionen en 0,2% peptapon hecht het glazuur aan de scherf, voor het de oven ingaat .
In de oven versmelt de bentoniet  effectief sterk het glazuur met de scherf.
